
目付 

(ｇ/ｍ2) 
厚さ(ｍｍ） 

引張強さ(N/5cm) 伸び率(%) 引裂強度(N/5cm) 

縦 横 縦 横 縦 横 

20 0.15 45 40 18 19 4 4 

25 0.16 55 50 19 20 5 5 

30 0.18 65 60 19 20 5 5 

40 0.23 90 80 20 21 7 7 

50 0.27 120 100 21 22 9 9 

60 0.29 160 140 22 23 10 10 

70 0.32 180 160 25 27 12 12 

80 0.34 210 190 25 27 12 15 

100 0.42 265 245 25 27 15 15 

120 0.46 340 320 25 27 15 15 

測定基準 ISO 9073-2 ISO 9073-3 ISO 9073-3 ISO 9073-4 


